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ANLEITUNG ZUR STRICHPROBE
fur Gold- und Silberlegierungen und zur Platinprifung

Eir die Stirchprobe braucht man:

1. eine Strichtafel (Probierstein)
2. Probiersauren von verschiedner Starke und Zusammensetzung
3. Probiernadeln mit bekanntem Gold- und Silbergehalt

1. Goldbestimmung durch Probier-Saure und Nadel

Eine Legierung von Gold, Silber und Kupfer wird um so leichter und schneller von Sauren angegriffen,
je weniger sie Gold enthalt und je starker die Saure ist. Wir wenden Sauren von 3 verschiedenen
Starkegraden an und machen dabei ein Vorprifung, indem wir einen gentigend langen und breiten
Strich von der zu prifenden Legierung auf den Probierstein setzen und ihn an drei Stellen mit den drei
Sauren betupfen. Nr. 1 greift Legierungen bis 8 Karat (333/1000) in der Kalte und solche bis
(400/1000) noch an, wenn man den Stein erwarmt. Nr. 2 ist von 10 Karat an zu benitzen und beim
Erwédrmen bis 14 Karat. Nr. 3 dient fur 15, 16, 17 und 18 Karat, wo dann die Mdglichkeit der
Unterscheidung aufhort.

Je hdherhaltig eine Goldlegierung ist, desto heller und zusammenhangender ist der zuriickbleibende
braune Feingoldstrich.

Hat man gefunden, in welche Gruppe die Legierung gehdrt, so macht man einen neuen kleineren
Strich auf die Tafel und setzt daneben Striche von Probiernadeln &hnlichen Gehaltes. Bei einiger
Ubung wird man dann, wenn man die entsprechende Saure verwendet, die Nadel herausfinden, die
dem Probierstrich am &hnlichsten ist. Vergoldete oder gefarbte Sachen missen natirlich an der
Probierstelle von dem Feingoldiiberzug befreit werden. Je vollstéandiger die Auswahl an Nadeln ist,
desto sicherer sind die Beobachtungen, nur missen die Nadeln die Farbe der untersuchten Legierung
haben. Man kann also rot legiertes Gold nicht mit gelben nadeln, noch umgekehrt, prifen.

2. Silberprobe

Man macht von dem Gegenstand einen nicht zu kleinen dicken Strich und streicht daneben Nadeln
von bekanntem Gehalt. Beim Vergleich kann ein gelibtes Auge Unterschiede von 30 Tausendteilen
noch erkennen.

Zink- und nickelhaltige Legierungen (Neusilber usw.) verschwinden beim Betupfen mit der roten
Silberprobiersaure, wahrend echtes Silber einen roten Streifen hinterlasst. Aus der Dichte dieses
Streifens lasst sich durch Vergleichung des Streifens bekannter Silbernadeln auch ein Schluss auf den
Gehalt der Legierung ziehen.

Die Untersuchung des Platins mit dem Probierstein

Platin gibt einen hellen Strich von besonderem Ton, auf den sich das Auge einiben muss, weil uns die
Untersuchung mit den Probierséauren haufig im Stich lasst. Von den Probiersduren wird es nicht
angegriffen. Die meisten Platinlegierungen mit Gold und Silber unterscheiden sich darin kaum von
reinem Platin, und nur aus Silberlegierungen, die weniger als 30% Platin enthalten, wird von den
starken Sauren unter Rucklassung grauer Streifen das Silber aufgelost. Auch die neuerdings in
Gebrauch gekommenen Eisenlegierungen mit Silizium und Nickel sind saurefest, so dass sie sich auf
dem Stein nur durch die Farbe von Platin unterscheiden lassen.
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Andere weiBe Metalle und Legierungen mit Silber, Nickel und Zink lassen sich durch Saure Nr. 11
erkennen, wodurch der Strich verschwindet. Beim Zinn und seinen Legierungen (Britanniametall,
Kaiserzinn und dgl.) tritt dabei an die Stelle des Metallstrichs ein weilRer Belag von Zinnsaure.
Aluminium, Magnalium usw. werden aber von Probiersduren nicht angegriffen; man erkennt die
Unechtheit nur mit Salzsaure, die ihn auflést, und deshalb ist eine Tauschung nicht ausgeschlossen,
wenn das Aluminium sich nicht durch sein geringes spezifisches Gewicht von vornherein bemerkbar
gemacht hat.

Die Feststellung einer 21-karatigen Goldlegierung auf ihren Feingehalt ist nur flr den gelibten
Fachmann mit der Hilfe der Strichprobe und einer Streichnadel einigermalen zuverlassig mdglich. Im
Allgemeinen hort die genaue Unterscheidung mit 18 Karat auf.
Der Unterschied zwischen WeiRgold und Platin lasst sich durch die Strichprobe mit Hilfe von
Konigswasser, einem Gemisch von Salzsaure und Salpetersaure im Verhéltnis 3:1, ohne weiteres
ermitteln. Wahrend Platin jeder, auch der starksten Séure, als Strich auf dem Probierstein standhalt,
verschwindet jede WeilRgoldlegierung sofort unter der Einwirkung des Kodnigswassers.
Weillgoldlegierungen werden ebenso wie die Ubrigen Golde durch die Strichprobe und die
Probiersaure in ihrem Feingehalt bestimmt. Die Saure wirkt intensiver, wenn man den Stein erwarmt.
Eine Strichprobe mit Kdnigswasser wird stets ein klares Bild tUber den Platin- oder den unedlen
Charakter des betreffenden Metalls ergeben, insbesondere wenn man den Probierstein mit dem Strich
in kochende Kénigswasserldsung halt. Minderwertige Metalle, die im Vergleich zu Platin obige Probe
bestehen wirden, sind uns nicht bekannt. Aul3er der Strichprobe gibt es fir den Nichtchemiker kaum
ein einfacheres praktisches Verfahren zur Ermittlung der Edelmetalle.

Es gibt ein Platinprobierverfahren, das wie die Goldstrichprobe ausgefuhrt wird, wenn das zu prifende
Metall nicht erhebliche Mengen unedler Beimischungen enthalt. Die Probiersidure besteht jedoch aus
Koénigswasser, das mit Kalisalpeter gesattigt ist. Jeder Goldschmied kann sich die Probiersdure selbst
herstellen aus: 37,5 g Salzsaurem 22,5 g Salperersaure 36°und 11,5 g Kaliumitrat.

Reinigen der Probiersteine

Einen ofter gebrauchten Probierstein reinigt man am besten, wenn man die Striche mit Kénigswasser
bestreicht und mit einer Holzkohle und Wasser nachschleift. Bei starkerem Nachlassen des Steines
zieht man ihn zuvor noch mit einem flachen, nassen Bimsstein ab. Nach dem Reinigen ist es nétig,
dass man den Stein mit Baumol (Olivendl) abreibt, was von Zeit zu Zeit zu wiederholen ist, da nur auf
dem gedlten Stein ein gleichmaRig gesattigter Strich mdglich ist. In Ergénzung dieses Rezeptes
empfehlen wir lhnen noch, eine Muskatnu in zwei Halften zu schneiden, mit dem Korken der
Olflasche reichlich Ol auf den Stein zu tupfen und mittels der halben MuskatnuR® kréaftig zu verreiben.
Selbst schon halb verdorbene Probiersteine kann man auf diese Weise wieder gut herstellen. Das
Resultat ist noch besser, wenn man die oben beschriebene Vorbehandlung mit Kdnigswasser,
Holzkohle und Wasser oder mit Bimsstein anwendet. Das Abreiben mit Baumdl sollte ofters
geschehen.
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